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Технология производства камышовобетонных  блоков методом заливки и вибропрессования
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Технология производства камышовобетонных изделий методом заливки и

вибропрессования. Технология производства заключается водновременном

воздействием вибрации и минимального давления на бетонную смесь. Изделия,

изготовленные методом заливки, вибропрессования должны соответствовать

требованиям ГОСТ . Технические условия». Сырье. В состав смеси для

изготовления камышовобетонного блока входит: камыш в тюках (габаритные

размеры 360х500х700-800мм) , цемент, речной (мытый) песок, вода. Цемент для

приготовления смеси используется только м
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